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摘  要：Ag-Cu-Ti 合金作为活性焊料可以实现金属-陶瓷连接，选择碳纳米管作为添加材料，以 Ag-26.7Cu-4.5Ti 作为

基体材料，在 Ag-Cu-Ti 焊料中添加碳纳米管，研究了不同含量的碳纳米管（CNTs）对 Ag-Cu-Ti 焊料组织和性能的影

响。结果表明：添加碳纳米管可以明显降低焊料在钢基板表面的润湿铺展面积，焊料的熔化温度可以提高约 9 ℃，显

著提高焊点的抗剪切强度，当纳米管添加质量分数为 0.2%时，抗剪切强度达到最大值，提高幅度达 49.3%。对

Ag-Cu-Ti-xCNTs(x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 质量分数，%，下同)焊料组织 SEM 分析，发现适量碳纳米管(≤0.1%)显著

细化焊料基体组织，过量的碳纳米管导致焊料组织明显粗化。对 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊点断口形貌进行分析表            

明，Ag-Cu-Ti- xCNTs(x=0.05, 0.1, 0.2, 0.5)焊点呈现明显的韧性断裂特征，Ag-Cu-Ti 和 Ag-Cu-Ti-1.0CNTs 焊点则表现出

明显的混合断裂特征。 
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Ag 基焊接材料因其良好的加工性能和力学性能成

为硬钎焊主要连接材料之一，广泛的应用于紫铜、黄  

铜、碳钢、不锈钢以及镍合金等金属材料焊接，表现出

较好的流动性，接头强度高，焊缝表面光泽性较好。为

了满足 Ag 基钎料在陶瓷、金刚石和石墨等材料的润湿

与焊接，业界选择在 Ag-Cu 焊料中添加活性元素 Ti，形

成 Ag-Cu-Ti 焊料，Ti 与 C 等元素反应形成界面金属间

化合物层，实现冶金连接[1,2]。为了实现 Ag-Cu-Ti 焊料

性能的进一步提升，国际研究学者采用了合金化和颗粒

增强的方式开发了系列的新型 Ag-Cu-Ti 焊料，因此如何

选择合适的合金元素及颗粒成为研究 Ag-Cu-Ti 焊料的

重要研究课题。 

稀土元素被称为金属材料的“维他命”[3]，即微量

的稀土元素即可实现金属材料的改性。杨长勇[4]选择在

Ag-Cu-Ti 焊料中添加稀土元素 Ce，稀土 Ce 可以显著提

高焊料在碳钢基板上的润湿性，Ce 的最优添加量为

0.25%~0.5%。李秀秀[5]选择在 Ag-Cu-Ti 焊料中添加 Zr

元素，Zr 对焊料熔化温度影响较小，细化基体及金属间

化合物颗粒尺寸，提高焊点的硬度和抗剪切强度。Yang

等 [6]尝试在 Ag-Cu-Ti 焊料中添加 W 颗粒，实现

Al2O3/TiAl 焊接，20%W 可以使焊点抗剪切强度达到最

大值 148 MPa，过量的 W 添加会恶化焊点的抗剪切强度。

Guo 等[7]采用添加石墨烯纳米片（GNP）强化 Ag-Cu-Ti

焊料，实现 C/C 复合材料和 Ti3Al 合金的焊接，GNP 可

以降低 TiC 层的厚度，抑制 TiCu 层的生长，0.1%GNP

可以显著提高焊点抗剪切强度。另外 TiB2、TiN 和 TiC

颗粒增强 Ag-Cu-Ti 可以实现 CBN 的焊接，使抗压缩强度

明显提高[8]。SiC 颗粒作为增强颗粒，5%SiC（体积分   

数）可以将 Si3N4/Ag-Cu-Ti/Si3N4 焊点抗弯曲强度提    

高 37.4%
[9]。 

本 研 究 选 择 碳 纳 米 管 作 为 添 加 材 料 ， 以

Ag-26.7Cu-4.5Ti 作为基体材料，在 Ag-Cu-Ti 焊料中添加

碳纳米管，研究不同含量的碳纳米管对 Ag-Cu-Ti 焊料润

湿性、熔化特性和焊点力学性能的影响，同时分析不同含

量的碳纳米管对 Ag-Cu-Ti 焊料微观组织和焊点断口形貌

的影响，为 Ag-Cu-Ti 基焊料的研究提供数据支撑。 

1  实  验 

制备的焊料成分如表 1 所示，选择鲁科斯市售的

Ag-Cu-Ti 焊膏，以及不同成分的碳纳米管，充分混合搅

拌，制备成不同成分的 Ag-Cu-Ti-xCNTs（x=0, 0.05, 0.1, 

0.2, 0.5, 1.0, 质量分数，%，下同）焊料。 



第 9 期                             张  亮等：碳纳米管对 Ag-Cu-Ti 焊料组织与性能的影响                            ·3493· 

表 1  Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料合金成分 

Table 1  Composition of Ag-Cu-Ti-xCNTs filler metals (mass fraction) 

Sample No. Ag-26.7Cu-4.5Ti CNTs content, x 

1 100 0 

2 Bal. 0.05 

3 Bal. 0.1 

4 Bal. 0.2 

5 Bal. 0.5 

6 Bal. 1.0 

 

采用 DTA 技术分析 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料的固、液

相线温度。获得碳纳米管对焊料熔化温度的影响。根据国

家标准 GB/T113634-2008《焊料润湿性试验方法》，将   

膏状 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料涂在 Q235 钢基板（40 mm×  

40 mm×3 mm）表面，980 ℃加热 2 min，固化形成铺展

面积，将样品拍照输入电脑，采用 Image 软件计算

Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料固化后的润湿铺展面积。 

根据国家标准 GB/T 11363-2008《钎焊接头强度试

验方法》对搭接 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊点试验进行剪切测

试，剪切样品采用 980 ℃真空炉制备搭接样品，采用

SANS UTM 型万能试验机进行剪切测试。对拉伸断口

形貌采用扫描电子显微镜（SEM）观察，分析焊点剪切

断裂机制。为进一步分析不同碳纳米管含量对

Ag-Cu-Ti 焊料内部组织的影响，取固化焊料样品经过

剖面、打磨、抛光等程序制样，采用(NH4)2S2O8+H2O

溶液进行腐蚀，采用 SEM 显微镜分析焊料组织，并进

行 EDS 分析。 

2  结果与讨论 

2.1  润湿性 

对于钎焊材料而言，熔融焊料的润湿铺展能力直接

决定了固化后焊点的形态，对焊点力学性能和服役期间

可靠性也有直接的影响，因此研究润湿性能成为评价钎

焊材料的一项重要工作[10,11]。碳纳米管对 Ag-Cu-Ti 焊料

润湿铺展面积的影响如图 1 所示，由图 1 可以看出碳纳

米管对 Ag-Cu-Ti 焊料铺展面积的影响规律为“先增加-

后减小”，但是增加幅度较小，添加 0.05%CNTs 可使

Ag-Cu-Ti 焊料铺展面积提高 5.7%，进一步增加碳纳米管

的含量，润湿铺展面积明显下降，对于 Ag-Cu-Ti-0.1CNTs

焊料润湿铺展面积相对Ag-Cu-Ti焊料降低3.8%，Ag-Cu- 

Ti-0.2CNTs 焊料润湿铺展面积下降 12.2%，Ag-Cu-Ti- 

0.5CNTs 焊料润湿铺展面积下降 24.9%，Ag-Cu-Ti- 

1.0CNTs 焊料铺展面积下降 47.5%。因此说明添加微量

的碳纳米管可以改善 Ag-Cu-Ti 焊料的润湿性，但是促进

作用较小。在含碳纳米管 Sn-0.7Cu 焊料润湿性研究中发

现了碳纳米管的促进作用[12]，当碳纳米管添加量为 0.05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1  碳纳米管含量对 Ag-Cu-Ti 焊料润湿铺展面积的影响 

Fig.1  Effect of CNTs contents on the spreading area of Ag-Cu-Ti 

filler metal 

 

时，焊料润湿铺展面积提高 26.5%。碳纳米管含量超过

0.05%，润湿铺展面积明显下降，也进一步说明碳纳米

管的添加量应该控制在痕量范围。 

通过 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料润湿性研究，证实痕量

的碳纳米管会有明显的促进作用。根据 Young 方程，如

式 (1)所示，添加痕量碳纳米管可以明显降低液态

Ag-Cu-Ti 焊料的表面张力，即 γgl，根据方程(1)可以得到

θ值的降低，焊料和基板之间的润湿角的减小说明焊料的

润湿铺展面积增加，焊料的润湿性能得到提高。但是当

进一步提高碳纳米管的含量，会出现碳纳米管的团聚，

阻碍熔融焊料的流动，降低焊料的润湿铺展性能。 

gs ls gl cos                              （1） 

式中，γls 表示液-固表面张力，γgs 表示气-固表面张力，γgl

表示气-液表面张力。 

2.2  熔化温度 

焊料的熔化温度的高低直接决定了焊接温度，因此

需要探讨 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料的熔化温度。图 2 为 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  碳纳米管含量对 Ag-Cu-Ti 焊料熔化温度的影响 

Fig.2  Effect of CNTs contents on the melting temperature of 

Ag-Cu-Ti filler metal 
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Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料固、液相线温度数据。可以看出随

碳纳米管含量的增加，Ag-Cu-Ti 焊料固、液相线温度有

一定的增加，增加量较小，变化幅度在约 9 ℃范围之  

内，因此在 Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料焊接时，可以采用与

Ag-Cu-Ti 焊料相同的焊接温度曲线。 

2.3  力学性能 

焊料的开发是为了满足母材的焊接，焊点的力学性

能也是评价焊料的重要指标。本研究选择 Q235 钢/Ag- 

Cu-Ti-xCNTs/Q235 钢搭接焊点进行剪切测试，抗剪切强

度数据如图 3 所示，可以看出微量的碳纳米管可以显著

提高 Ag-Cu-Ti 焊点的抗剪切强度，当碳纳米管的含量逐

渐增加时，焊点抗剪切强度明显增加，当碳纳米管含量

达到 0.2%时，焊点抗剪切强度达到最大值，相对 Ag-Cu-Ti

焊点，Ag-Cu-Ti-0.2CNTs 焊点抗剪切强度提高幅度为

49.3%。当碳纳米管添加量继续增加，焊点抗剪切强度明

显下降，当碳纳米管含量达到 1.0%时，焊点抗剪切强度

达到最小值，明显低于 Ag-Cu-Ti 焊点，下降幅度为 6.7%。 

为了更好地分析碳纳米管对 Ag-Cu-Ti 抗剪切强度

的影响机制，对焊点断口形貌进行 SEM 分析，图 4 为

Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊点断口形貌。可以看出 Ag-Cu-Ti 焊

点表面有一定的韧窝存在，断口表面也存在一定撕裂棱，

部分区域存在沿晶断裂区域，说明 Ag-Cu-Ti 焊点在拉伸

测试后呈现韧性-脆性混合断裂模式。添加微量的 0.05%

碳纳米管后，焊点断口的撕裂棱和韧窝的数量明显增加，

说明焊点断裂模式向韧性断裂转变，进一步增加碳纳米

管的含量，特别是当碳纳米管的含量达到 0.2%时，断口

韧窝和撕裂棱的数量达到最大，呈现明显的韧性断裂机

制。当碳纳米管的含量为 0.5%时，断口表面的韧窝和撕

裂棱的数量明显减小，当碳纳米管的含量为 1.0%时，焊

点断口又呈现明显的混合断裂模式。焊点断口形貌的转

变主要和碳纳米管的添加量有密切关系，微量的碳纳米

管在焊点内部扮演者“第二相颗粒强化”作用，增加焊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3  碳纳米管含量对 Ag-Cu-Ti 接头抗剪切强度的影响 

Fig.3  Effect of CNTs contents on the shear strength of Ag-Cu-Ti 

brazed joints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4  Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊点断口形貌 

Fig.4  Fracture morphologies of Ag-Cu-Ti-xCNTs brazed joints: (a) x=0, (b) x=0.05, (c) x=0.1, (d) x=0.2, (e) x=0.5, and (f) x=1.0 
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点的强度，但是当碳纳米管的添加过量时，由于碳纳米

管的团聚现象，导致碳纳米管的改善作用明显减弱。另

外，在 Ag-Cu-Ti-1.0CNTs 焊点断口表面存在明显碳纳米

管的富集，即图中的白色相。 

2.4  微观组织 

为了更好地分析碳纳米管的影响机制，选取

Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料内部组织进行分析，如图 5 所   

示，Ag-Cu-Ti 焊料主要由 Ag 基固溶体、Cu 基固溶体和

Cu-Ti 金属间化合物颗粒组成。根据 Ag-Cu-Ti 相图[13]，可

以看出 Ti 含量较小，靠近 Cu 侧的 Cu-Ti 金属间化合物

为 Cu4Ti 相，Ag-28Cu-2Ti 焊料的组织研究中也发现了

Cu4Ti 相[14]。金属间化合物为硬脆相，因为材料线膨胀

系数的失配，在服役期间容易成为焊点的应力集中    

区[15]。随着碳纳米管的添加，发现 Ag-Cu-Ti 焊料微观

组织得到一定的细化，特别是组织中的 Cu4Ti 金属间化

合物尺寸得到明显减小。说明由于微量的碳纳米管的存

在，担当形核质点的作用，当碳纳米管含量进一步在增

加时，为 0.1%时，Ag-Cu-Ti 组织达到最大程度的细化，

当碳纳米管含量为 0.2%时，组织和 Ag-Cu-Ti-0.1CNTs

焊料极为相似，但会发现部分略为增加的物相，进一步

增加碳纳米管的含量，焊料组织明显粗化，当碳纳米管

的含量为 1.0%时，焊料组织达到最大程度的粗化，组织

和原始 Ag-Cu-Ti 焊料组织极为相似，另外，由于碳纳米

管的过量添加，焊料内部会出现碳纳米管的富集，部分

富集的碳纳米管也会与基体中的 Ti 形成 TiC 相。这也说

明，在 Ag-Cu-Ti 焊料中添加碳纳米管需要控制其添加量

在微量的范围。在 Sn 中添加碳纳米管也发现类似的规

律[16]，碳纳米管的最优含量为 0.075%，过量的碳纳米管

会导致钎料性能和焊点性能的降低。 

由于微量碳纳米管的添加，Ag-Cu-Ti 焊料的组织发

生明显的细化，内部颗粒尺寸得到明显的减小。根据绝

材料临界剪切应力与第二相颗粒尺寸遵循公式（2）关    

系[17]，碳纳米管导致第二相颗粒减小，即颗粒半径 r 会明

显减小，会导致临界剪切应力  的增加。因此在理论上

说明了碳纳米管的添加会提高 Ag-Cu-Ti 的力学性能。但

是，当碳纳米管添加过量时，团聚的碳纳米管诱使组织粗

化，第二相颗粒半径 r 明显增加，会导致临界剪切应力 

明显减小，也符合图 3 焊点剪切强度的变化规律。 

1
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                （2） 

式中，  为临界剪切应力，G 为切变模量，b 为柏    

氏矢量，f 为颗粒体积分数， a 为材料常数， r 为颗粒

半径，r0 为位错核半径。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  Ag-Cu-Ti-xCNTs 焊料微观组织 

Fig.5  Microstructures of Ag-Cu-Ti-xCNTs brazed joints: (a) x=0, (b) x=0.05, (c) x=0.1, (d) x=0.2, (e) x=0.5, and (f) x=1.0 

a b c 

d e f 



·3496·                                          稀有金属材料与工程                                          第 51 卷 

3  结  论 

1) 微量的碳纳米管可以提高Ag-Cu-Ti焊料的润湿铺展

面积，碳纳米管含量为 0.05%时，润湿铺展面积提高 5.7%，

进一步增加碳纳米管的含量，润湿铺展面积明显减小。 

2) Ag-Cu-Ti-xCNTs（x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 质

量分数，%）焊料的固、液相线温度增加幅度在约 9 ℃

范围之内。碳纳米管可以显著提高 Ag-Cu-Ti 焊点抗剪切

强度，提高最大幅度为 49.3%，过量的碳纳米管会降低

焊点的抗剪切强度。 

3) 微量的碳纳米管会使焊点的断口形貌从混合断

裂转为韧性断裂，过量的碳纳米管会导致焊点的断口形

貌进一步转为混合断裂。适量碳纳米管（≤0.1%）的添

加会细化 Ag-Cu-Ti 焊料的微观组织。 
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Effect of CNTs on Microstructure and Properties of Ag-Cu-Ti Filler Metal 
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Abstract: Ag-Cu-Ti alloy can be used as active filler metal to achieve metal-ceramic bonding. Carbon nanotubes (CNTs) were selected as the 

additive material and Ag-26.7Cu-4.5Ti was used as the matrix material. The effect of CNTs content on the microstructure and properties of 

Ag-Cu-Ti filler metal was investigated. The results indicate that CNTs can reduce the wetting spreading area of filler metal on the surface of steel 

substrate, and increase the melting temperature by ~9 ℃, and obviously increase the shear strength of brazed joint. When the content of CNTs is 

0.2%, the shear strength reaches the maximum value, and the increase range is 49.3%. Moreover, SEM analysis indicates that the addition of CNTs 

can refine the microstructure of filler metal, but excessive CNTs would coarsen the microstructure of Ag-Cu-Ti. For the fracture morphologies of 

Ag-Cu-Ti-xCNTs (x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, wt%) brazed joints, obvious ductile fracture mode can be observed on the fracture surface of 

Ag-Cu-Ti-xCNTs (x=0.05, 0.1, 0.2, 0.5) brazed joints. However, the fracture mechanism of Ag-Cu-Ti and Ag-Cu-Ti-1.0CNTs brazed joints shows 

obvious mixed fracture mode. 

Key words: Ag-Cu-Ti; melting temperature; shear strength; fracture mode 
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