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摘  要：为了研究添加 Al2O3微粉对 AZ31A 镁合金微弧氧化膜特性影响，在不同浓度 Al2O3微粉氧化液中对其进行了微弧氧

化处理。利用扫描电镜(SEM)观察了微弧氧化膜形貌，能谱仪（EDS）分析了膜层表面 Ca、Mg、O、Al 元素分布，X 射线衍

射仪(XRD)分析了相组成，测定了膜厚、硬度和氧化液中 Al2O3表面电荷，讨论了改性机理。结果表明，加入 Al2O3微粉后，

氧化电压随 Al2O3添加量增加先增加后降低；氧化膜表面孔洞数量和尺寸减小，膜层表面 Ca 元素分布逐渐减少，成膜效率降

低，膜层致密度和表面疏松层硬度提高，氧化膜主要由 MgO 和 MgO4等相组成。 
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镁合金具有密度小、比强度和比刚度高、降噪减振、

可回收的特点，作为结构材料在汽车、电子、航空航天

等领域应用十分广泛；但是镁与氧的化学亲和力很强，

室温下容易氧化并形成不具保护特性的疏松氧化膜，耐

蚀性和耐磨性较差，使镁合金的应用范围受到了很大限

制[1,2]。镁合金通过微弧氧化处理后在表面原位生成一层

具有优良防腐、耐磨性能的氧化镁陶瓷层，使镁合金的

应用范围得到大幅度的扩展[2,3]。但是镁合金微弧氧化膜

表面疏松层存在微孔、裂纹等影响了膜层的耐蚀性、耐

磨性等性能。如何在微弧氧化过程中有效地控制微孔尺

寸和分布、抑制裂纹的形成、提高膜层致密度仍然是镁

合金微弧氧化研究的热点和难点[4]。近年来开始探索在

氧化液中添加陶瓷粉末对镁合金微弧氧化膜进行掺杂改

性来解决上述问题。目前已开展的研究工作有 Al2O3
[5,6]、

TiO2
[7,8]粉末对少数几种镁合金微弧氧化膜性能的影响

研究，结果发现添加纳米级陶瓷粉对镁合金微弧氧化膜

性能有一定的调控作用。目前未见有关 AZ31A 镁合金

微弧氧化膜掺杂微米级 Al2O3 陶瓷粉（Al2O3 微粉）的研

究报道，因此本实验在氧化液中添加不同浓度的 Al2O3

微粉对 AZ31A 镁合金微弧氧化膜掺杂，研究 Al2O3 微粉

对微弧氧化膜特性影响规律，找出调控 AZ31A 镁合金

微弧氧化膜特性的方法。 

1  实  验 

试验材料为 AZ31A 镁合金，尺寸为 10 mm×5 mm×5 

mm，其主要化学成分为（质量分数，%）： 2.5~3.5Al，

0.3Ca，0.20~1.0Mn，0.3Si，0.8~1.6Zn，Mg 为余量。 

试验采用功率为 5 kW 的恒流-脉冲微弧氧化装置，

配制Na2SiO3为 30 g/L、NaOH为 2 g/L、C3H8O3为 2 mL/L

的氧化液。Al2O3 微粉的粒径约为 50 μm，添加浓度分别

为 0、2、4、6 和 8 g/L，采用机械搅拌分散。氧化工艺

为占空比 30%，峰值电流密度 20 A/dm
2、基值为零，频

率 100 Hz，温度 (30±2) ℃，氧化时间 30 min。 

采用 Hitachi S-3400N 扫描电镜观察微弧氧化膜形

貌，EMAXGENESIS 能谱仪测定微弧氧化膜表面和截面

Ca、 Mg、O、Al 等元素分布，Zetaprobe 型 ZETA 电位

仪测量氧化液中 Al2O3 微粉表面电荷，DX-1000 衍射仪

测定微弧氧化膜相组成，TT230 型测厚仪测量膜层厚度

（测量 10 个点取均值），HVS-1000 型显微硬度仪测量

膜层硬度（测量 10 个点取均值）。 

2  结果与讨论 

2.1  添加 Al2O3微粉对微弧氧化电压的影响 

如图 1 所示，随 Al2O3 微粉添加量的增加，氧化电

压先增高后降低，8 g/L 时电压降到最低。阳极氧化和火

花氧化阶段电压随添加量变化幅度较小，进入微弧氧化

阶段后电压随添加量变化幅度增大。添加 Al2O3 微粉后，

通过ZETA电位仪测量氧化液中Al2O3微粉表面电荷约为

–0.7 mV，在搅拌力和电场的作用下 Al2O3 到达氧化面形

成少量的物理吸附，由于 Al2O3 微粉本身不导电，使氧

化膜表面电阻增加，在恒流的条件下氧化膜表面的电压

因此开始增加，此时加入到氧化液中的 Al2O3 微粉对氧 
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图 1  Al2O3添加量对微弧氧化电压的影响 

Fig.1  Effect of Al2O3 additive amount on micro-arc 

oxidation voltage 

 

化液导电能力和成膜效率影响较小。随添加量的增加，

溶液中出现了大量的表面带负电荷的 Al2O3 微粉，增强

了氧化液的导电性，使氧化液电阻有所降低。同时，Al2O3

微粉对氧化膜表面的碰撞几率大幅度增加，吸附在氧化

面的 Al2O3微粉数量开始逐渐增加，部分阻塞了氧化微孔

放电通道，使氧化成膜过程中水电解产生的氧离子向膜层

内部的传输效率降低，此时 Al2O3微粉对成膜效率影响占

主要作用，增强氧化液导电能力占次要作用，形成的氧化

膜厚度继续降低（图 5）。在氧化液电阻和膜厚都降低的

作用下，共同导致氧化电压随添加量的增加而下降。 

2.2  添加 Al2O3微粉对微弧氧化膜表面形貌影响 

如图 2a 所示，未添加 Al2O3 微粉时，AZ31A 镁合

金微弧氧化膜表面较为粗糙，存在尺寸较大的微孔，表

面形成尺寸在 60 µm 左右的条状纤维物质，经局部放大

EDS 面扫分析确认为 CaO（图 2b），表明镁合金基体中

的 Ca 在氧化时发生了氧化反应，形成条状的 CaO。文

献[9]研究表明 Ca 在镁合金中的主要作用是提高镁合金

的高温抗氧化性能，添加少量(0.3%)的 Ca 在镁合金中未

形成新相[10]，通过 XRD、SEM 和 EPMA 研究发现 Ca 全

部固溶于基体 α-Mg 中，没有 Al2Ca 和 Mg2Ca 相形成[11]。

含钙镁合金在低温时氧化缓慢，而在近熔点温度范围内

氧化开始加剧。文献[12,13]通过热力学计算和分析氧化

层结构表明，当 Mg、Ca 同时与 O2 接触时，Ca 优先发

生氧化形成单独的 CaO 层，在 CaO 之下 Mg 内氧化生

成 MgO。微弧氧化时电弧放电区域的温度达到 2000 ℃

左右，因此氧化时基体中的 Ca 优先于基体 Mg 氧化而形

成CaO，部分CaO与水进一步反应生成Ca(OH)2而溶解，

在其周围形成大的放电微孔（图 2a）。 

氧化液中添加 Al2O3 后，形成的微弧氧化膜表面粗

糙度降低，条状 CaO 的数量开始减少、尺寸变小，附着

在膜层表面的条状 CaO 脱落后仍然残留了部分尺寸较

大的微孔（图 2c）。随添加量的进一步增加，形成的膜

层表面平整度增加，大尺寸微孔基本消失，微孔尺寸变

小、趋向于均匀化。分析认为，未添加 Al2O3 微粉时形

成的 CaO 在氧化膜表面的脱落速度较慢，未转换成

Ca(OH)2 的 CaO 大量附着在氧化膜表面，导致氧化膜表

面粗糙。随 Al2O3 微粉添加量不断增加，一方面吸附在

氧化面的 Al2O3 微粉数量增加，阻塞了尺寸较大的放电

通道，改变了氧化膜表面电场分布，避免了尺寸较大的

放电通道集中放电，使氧化表面放电更加均匀，形成更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  不同 Al2O3添加量的微弧氧化膜表面形貌 

Fig.2  Surface morphologies of micro-arc oxidation coating with different Al2O3 additive amounts: (a, b) 0 g/L, (c) 2 g/L, 

(d) 4 g/L, (e) 6 g/L, and (f) 8 g/L 
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加细小的放电微孔，生成的氧化膜表面变得平整，表面

的 CaO 容易脱落；另外一方面导致 Al2O3 微粉碰撞附着

在氧化表面 CaO 的几率增加，由于 Al2O3微粉粒径与 CaO

的尺寸相当，Al2O3微粉对 CaO 的碰撞可以起到一定的辅

助剥离作用，促进氧化表面附着 CaO 的脱落，因此在两

方面综合作用下表面的条状 CaO 尺寸逐步减小，形成的

膜层粗糙度逐渐降低，平整度增加。结果表明氧化液中添

加 Al2O3微粉有利于提高 AZ31A 镁合金的表面质量，降

低微弧氧化膜表面的微孔尺寸，提高膜层致密度。 

2.3  添加 Al2O3微粉对微弧氧化膜 Ca、Mg、O、Al 元

素分布影响 

如图 3 不同 Al2O3 添加量的微弧氧化膜表面形貌及

Mg、Ca、O、Al 元素分布所示，未添加 Al2O3 微粉时氧

化膜表面Ca元素分布较多，随着Al2O3微粉添加量增加，

在氧化膜表面均匀放电和 Al2O3 微粉冲击共同作用下导

致表面 Ca 元素逐渐减少。Mg、O 元素在膜层表面和截

面分布均匀，Al2O3 微粉添加量对其影响较小。膜层表

面 Al 元素只在局部区域有零星分布，随添加量变化不明

显。主要是 Al2O3 微粉粒径达 50 µm 左右，文献[14]研

究表明微弧氧化熔池半径和分布与工艺因素和所处微弧

氧化阶段有关，范围在 1~50 µm，主要分布在 20 µm 左

右，因此只会有极少数 Al2O3 微粉在熔池的作用下进入

氧化膜。同时从图 4 的微弧氧化膜截面元素分布也可以

看出，膜层截面 Ca、Al 元素分布也极少，膜层内部分

布着大小不一的孔洞。 

2.4  添加 Al2O3微粉对微弧氧化膜厚度和硬度的影响 

由图 5 可见，添加 Al2O3 微粉对氧化膜表面的硬度

和厚度有明显的影响。随添加量的增加，膜层厚度逐

渐降低，表面硬度略有增加。分析认为添加 Al2O3 微粉

后膜层表面微孔尺寸逐渐变小，吸附在氧化表面的

Al2O3 微粉影响了氧离子向膜层内部的传输，使成膜效

率降低，因此膜层厚度呈现出逐渐下降的趋势。微孔尺

寸的逐渐变小，使膜层表面致密度有所增加，导致了膜

层表面硬度逐渐升高。 

2.5  添加 Al2O3微粉对微弧氧化膜相组成影响 

由图 6 不同 Al2O3 添加量微弧氧化膜 XRD 图谱。可

知，AZ31A 镁合金微弧氧化膜主要由 MgO、MgO4 和少

量 Mg2SiO4、CaO、Ca(OH)2、γ-Al2O3 和 ZnO 组成，其

中 Mg 的信号来自基体材料，检测到少量 Al2O3 相存在，

主要是基体中的 Al 氧化形成的，Al2O3 微粉直接进入膜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3  不同 Al2O3添加量的微弧氧化膜表面形貌及 Mg、Ca、O、Al 元素分布 

Fig.3  Morphologies and distribution of Mg, Ca, O and Al element for micro-arc oxidation coating surface with different Al2O3 additive amount 
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图 4  微弧氧化膜截面元素分布 

Fig.4  Element distribution on cross section of micro-arc oxidation 

coating (6 g/L Al2O3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  Al2O3添加量对微弧氧化膜厚度和硬度的影响 

Fig.5  Effect of Al2O3 additive amount on thickness and hardness 

of micro-arc oxidation coating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6  不同 Al2O3添加量微弧氧化膜 XRD 图谱 

Fig.6  XRD patterns of micro-arc oxidation coatings with different 

amounts of Al2O3 

 

层的极少。氧化液中 Al2O3 微粉添加量改变对微弧氧化

膜相组成影响较小。 

2.6  AZ31A 镁合金微弧氧化膜 Al2O3微粉改性机理 

氧化液中 Al2O3 微粉表面带负电荷（–0.7 mV），在

机械搅拌作用下形成悬浊液，受氧化膜表面阳极电场的

吸引作用和旋转形成的动能作用不断的到达氧化面，吸

附在氧化表面的 Al2O3微粉影响了氧离子向膜层内部的

传输并导致成膜效率降低，阳极电场吸引作用与可溶金

属酸根负离子在阳极电场吸引作用下到达氧化面的改

性机理类似[15,16]。特殊之处在于 Al2O3 微粉在溶液中呈

固体颗粒状，而且粒径达到 50 µm 左右，吸附在氧化面

上阻塞了部分尺寸较大的放电通道，改变了氧化膜表面

电场分布，使微弧放电更加均匀，形成细小的放电微孔；

同时Al2O3微粉对CaO的碰撞可以起到一定的辅助剥离

作用，促进氧化表面附着 CaO 的脱落。因此氧化液中

添加 Al2O3 微粉的主要作用是使氧化表面放电更加均

匀，形成细小的放电微孔，使膜层表面微孔尺寸减小、

致密度增加，实现了调制 AZ31A 镁合金微弧氧化膜表

面形貌和结构的作用。 

3  结  论 

1) 加入 Al2O3微粉后，氧化电压随 Al2O3添加量增

加先增加后降低。 

2) Al2O3微粉在电场和搅拌的共同作用下吸附在氧

化面上阻塞了部分尺寸较大的放电通道，使氧化表面

微弧放电更加均匀，形成细小的放电微孔，形成的膜

层表面孔洞逐渐减小、致密度增加，加速了 CaO 逐渐

反应、脱落，同时影响了氧离子向膜层内部的传输，导

致成膜效率降低，生成的膜层厚度逐渐下降。 

3) AZ31A镁合金微弧氧化膜主要由MgO和MgO4

等相组成，添加 Al2O3 微粉对膜层相组成影响较小。 
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Effects of Al2O3 Micro Powder Addition Amount on Characteristics 

of Micro-arc Oxidation Coating Formed on Magnesium Alloy 
 

Wang Ping, Wu Ting, Xiao Youtao, Pu Jun, Xu Ming, Xiang Chunlang, Guo Xiaoyang 

(State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China) 

 

Abstract: AZ31A magnesium alloy was treated by micro-arc oxidation in Al2O3 micro powder electrolyte of different concentrations to research 

the effects of Al2O3 micro powder addition amount on characteristics of the micro-arc oxidation coating on AZ31A. Surface morphologies of the 

coating was observed by SEM. Ca, Mg, O and Al element distribution was analyzed by EDS and phase composition of the coating were analyzed 

by XRD. Thickness and hardness of the micro-arc oxidation coating and surface charge of Al2O3 micro powder in electrolyte were measured. The 

modification mechanism was discussed. The results show that the oxidation voltage rises firstly and then declines gradually with Al2O3 micro 

powder amount increasing. The number and size of holes decrease, as well as distribution of Ca element on oxidation coating surface. Film 

formation efficiency declines, while the compactness of the coating and the hardness of surface porosity layer increase. The oxidation coating is 

mainly composed of MgO and MgO4 phase. 

Key words: AZ31A; micro-arc oxidation; Al2O3 micro powder; modification mechanism 
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